
「軽合金材料」正誤表

p.35　下から 1行目

[誤]　ストークス [正]　ストーク

p.46　式 (2.2)

[誤]　 · · · = ln K − n ln t [正]　 · · · = ln K + n ln t

p.54　図 2.58

[誤]　 Te：臨界濃度 [正]　 Te：臨界温度

p.63　式 (2.19)

[誤]　（· · ·，T′, T：Mg3Zn3Al2） [正]　（· · ·，T′, T：Mg32(Al, Zn)49）

p.107　図 3.12（析出槽の枠内）

[誤]　（NaCl, CaSo4 の析出） [正]　（NaCl, CaSO4 の析出）

p.108　表 3.3（希土類の記号）

[誤]　 R [正]　 E

p.194　図 5.33（横軸時効時間 tの単位）

[誤]　〔ks〕 [正]　〔 s〕
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